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Mit dem von uns errichteten Schwimmbecken aus Edelstahl haben Sie eine
vorausschauende, wirtschaftliche und zweckmaBige Entscheidung
getroffen.

Edelstahl hat sich seit Jahrzehnten als duBerst robust und langlebig
bewahrt und stellt den widerstandsfahigsten und effizientesten Werkstoff in
der modernen Badertechnik dar.

Um eine problemlose und pflegeleichte Wartung Ihres Schwimmbeckens
aus Edelstahl zu gewahrleisten, bitten wir Sie, die nachfolgende Pflege- und
Betriebsanleitung sorgfaltig zu befolgen.

Fur Schaden, die aufgrund der Nichtbeachtung unserer
Bedienungshinweise entstehen, kdnnen wir keine Haftung
ubernehmen.

Der Betrieb und die Pflege eines Schwimmbades beinhalten eine Reihe
chemischer Prozesse. Um unerwunschte Nebenwirkungen zu vermeiden,
sollten Sie vor der Anwendung chemischer Produkte deren
Zusammensetzung, die entsprechenden Sicherheitshinweise,
Sicherheitsdatenblatter sowie die Schutzvorschriften gemaB GUV in der
jeweils gultigen Fassung beachten.

Obwohl die Pflege eines Edelstahl-Schwimmbeckens auf den ersten Blick
kompliziert erscheinen mag, ist es in Wirklichkeit das pflegeleichteste
Schwimmbecken.

Mit dieser Pflegeanleitung mochten wir jedoch alle moglichen Fragen
beantworten und Ilhnen sowie lhrem Personal einen umfassenden Leitfaden
zur Hand geben.
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Beckenreinigung

Grundsatze zur Reinigung des Beckens:

Zur Reinigung von Chrom-Nickelstahl durfen keine scharfen Werkzeuge, Schleifsteine,
Drahtbursten, Feilen oder Stahlwolle aus unlegiertem oder niedrig legiertem Kohlenstoffstahl
verwendet werden.

Werden diese Vorgaben missachtet, kdnnen Reibspuren, Kratzer, matte Stellen sowie Fremdrost
entstehen.

Um Kratzspuren und Fremdrostbildung zu vermeiden, sollten metallische Schlauchkupplungen
mit einem Tuch umwickelt werden.

Nach der Reinigung sind alle Werkzeuge, Schrauben, Bolzen und Rohrstuicke vollstandig aus
dem Becken zu entfernen, da sie sonst Fremdrost und Korrosion verursachen konnten.

Metallische Gegenstande wie Haarspangen, Munzen usw., die Uber den Winter im Becken
verblieben sind, sind haufig korrodiert und haben Rostflecken hinterlassen (zum Beispiel auf
dem Beckenboden, in der Schwallwasserrinne, auf Sitzbanken oder Whirlliegen).

Bei der Anwendung genannten chemischen Reinigungsmittel muss darauf geachtet werden,
dass diese nicht antrocknen, da sonst unschone Flecken entstehen kénnten.

Bei der Reinigung des Edelstahlbeckens sind auBerdem alle Nebenbereiche wie
Ausgleichsbehalter, Bodenkanal und Uberlaufrinne mit einzubeziehen.
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Reinigung des Bodenkanals und der Bodenkanaldeckel:

Um den Bodenkanal zu reinigen, sind die Bodenkanaldeckel vollstandig zu entfernen. Die
Reinigung selbst erfolgt mit handelstblichen Edelstahlreinigern geman den Vorgaben unter
Chemische Reinigungsmittel

Hinweise zur Reinigung der Gummidichtungen:

e Starke, saure, alkalische, oxidative oder fetthaltige Reinigungsmittel, die auch fur
Edelstahl geeignet sind, sollten nicht in Kontakt mit den Gummidichtungen kommen.

e Organische und unpolare Losungsmittel wie Terpentin oder Benzin, ob pur oder in
Mischformen (wie Emulsionsreiniger), sind strikt zu vermeiden.

e Neutralreiniger, etwa auf Tensidbasis oder Geschirrspulmittel in verdinnter Form, sind
gut geeignet.

e Da Gummi hitzebestandig ist, konnen die Dichtungen mit warmem Wasser (bis max. 80
°C) und den empfohlenen Reinigungsmitteln unter Einsatz eines Schwamms oder
Kunststoffvlieses (ohne raue Seite) gereinigt werden.

Zuerst sind die Gummidichtungen entsprechend dieser Hinweise zu sdubern. Der
Edelstahlreiniger fur die Deckeloberflache sollte sorgfaltig mit einem Pinsel aufgetragen werden,
um einen Kontakt mit den Gummidichtungen zu vermeiden. Nach der Einwirkzeit ist der
Edelstahlreiniger grindlich mit Wasser abzuspulen, wobei besonders darauf zu achten ist, die
Gummidichtungen nochmals grundlich zu reinigen.

Beim Wiedereinbau der Bodenkanaldeckel ist auf den korrekten Sitz der Dichtungen und die
Sauberkeit der Dichtlippen zu achten. Da sich die hintere Dichtlippe beim Einschieben der
Deckel in die Verriegelung leicht umklappen kann, empfiehlt sich die Anwendung eines Gleit-
und Pflegemittels flir Gummidichtungen. Die Position der Dichtlippen ist abschlieBend zu
Uberprufen: Sie sollten von der AuBenseite des Deckels nach innen gerichtet sein.
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Rinnenabdeckroste:

Vor der Reinigung des Beckens mussen die Rinnenabdeckroste entfernt werden. Zur Reinigung
der Roste durfen ausschlieBlich phosphathaltige Reiniger (maximal 5 % Konzentration)
verwendet werden. Danach sollten die Roste mit einem Hochdruckreiniger (maximal 50 bar
Druck, Wassertemperatur hdochstens 30 °C) abgespult werden. Die Verwendung von
Chlorbleichlauge oder Salzsaure ist fur die Reinigung strikt untersagt.

Ausrilistungsteile:

Kunststoffteile der Ausrustung sollten mit einem Neutralreiniger (z. B. Geschirrspulmittel) und
kratzfreien TUchern gereinigt werden. Fur die mechanische Reinigung empfehlen wir den Einsatz
eines Hochdruckreinigers. Edelstahlteile sind nach denselben Methoden wie das Becken selbst
zu reinigen. Auf den folgenden Seiten finden Sie Hinweise und Empfehlungen zur Reinigung
unterschiedlicher Verschmutzungsarten.

14. November 2024



'{L‘ METALLBAU

‘1% (5 (S E R PFLEGEHINWEISE FUR EDELSTAHLPOOLANLAGEN

o SERVICE | FOHNSDORF o

Mechanische Reinigungsmittel

Mussen generell frei sein von eisenhaltigen Bestandteilen

Mittel

Geeignet

Ungeeignet

Spachteln, Schaber,
Werkzeuge generell

Werkzeuge sind nur aus
Edelstahl,
Schraubenschlussel und -
dreher aus Chrom-Nickel-
Vanadiumstahl zulassig

Werkzeuge aus niedrigen
oder unlegierten Stahlen,
welche zu Korrosionen
neigen. Werkzeuge mit
anhaftendem Rost.

Borstenerzeugnisse

Bursten mit Natur-,
Kunststoff- oder Edelstahl-
Rostfrei-Borsten - nurin
Schliffrichtung, nicht an
polierten Fldchen und nicht
an ungeschliffenen Flachen
im sichtbaren Bereich.

Blrsten mit Borsten aus
unlegiertem Stahldraht,
Blrsten mit Grit-Borsten
(Kunststoffborsten, die
Schleifkdrper enthalten).

Textilien

Textilmaterial aus Natur- und
Chemiefasern als Putzfaden
(Putzwolle) und textile
Flachengebilde (Maschen
und Webware, Putzlappen,
Scheuertuch,
Fransenmaterial, Vlies); sehr
gut sind Reinigungstextilien
aus Mikrofasern geeignet, um
Griffspuren von Edelstahl-
Rostfrei-Oberflachen zu
entfernen.

Textilien mit eingewebten
oder eingestrickten
Metallbandern.

Kunststoffvliese

Ohne Schleifkorper; meist
hergestellt in den Farben:
weiB, beige, gelb. Fur
geschliffene Flachen in
Schliffrichtung bzw. glatte
Bleche im nicht sichtbaren
Bereich.

Far polierte und
ungeschliffene Flachen im
sichtbaren Bereich.

Kunststoffvliese

Schleifmittelhaltige Vliese;
meist hergestellt in den
Farben: grun, blau, rot,
dunkelbraun, schwarz
(letztere beiden sind am
aggressivsten). Nur fur
geschliffene Flachen in
Schliffrichtung im sichtbaren
Bereich.

Fur polierte und
ungeschliffene Flachen im
sichtbaren Bereich.
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Stahlwolle

Nur wenn Stahlwolle aus
Edelstahl besteht, jedoch nur
an geschliffenen Flachen in
Schliffrichtung.

Normale Stahlwolle darf
nicht verwendet werden, da
sich durch Abrieb Fremdrost
bildet.

Scheuer-, Schleif- und
Polierpulver als Zusatz in
Reinigungsmitteln

Schlammkreide, Kieselgur,
Magnesia,
Magnesiumcarbonat, Wiener
Kalk, Pariser Rot

Carborundum
(Siliciumcarbid), Korund,
Schmirgel, Quarz, Feldspat,
Bimsstein.

Schleifpapier

Bedingt geeignet mit einer
Feinheit Gber Korn 240 nur in

Mit einer Feinheit grober als
Korn 240.

Schliffrichtung.
Wasser- und/oder Hochdruckreiniger,
Dampfstrahl Dampfstrahlgerate
Sonstiges Naturleder (Fensterleder),

Kunstleder, Kunstvlies,
Schwamme,
Schwammtulicher.

Chemische Reinigungsmittel:

Diese durfen keine Halogene wie Chlorid- oder Fluoridionen enthalten, das heiBt, Salzsaure,
Flusssaure, Natriumhypochlorit oder Calciumhypochlorit sind unzulassig. Solche Substanzen
schadigen die Oberflache und kdnnen das Materialgeflige zerstoren.

Mittel

Zusammensetzung

Einsatzgebiet

Allzweckreiniger

Tenside, Wasser, haufig unter
Zusatz von Phosphaten und
Ammoniak-Losung.

Besonders fur leichtere
Fettverschmutzungen.

Neutralreiniger

Tenside, Wasser und
Duftstoffe;
Geschirrspulmittel.

Fiir mit Fett und Ol
verschmutzte Oberflachen
(Fingerabdrlicke).

Alkoholreiniger

Tenside, Alkohol, Wasser und
Duftstoffe

Wie Allzweckreiniger.

Alkalische Reiniger

Tenside, Wasser und Alkali;
haufig sind noch
wasserlosliche organische
Loésemittel enthalten.

Besonders fur starke Fett-
und Olverschmutzungen
(verharzte Ole).
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Scheuernde alkalische
Reiniger

Tenside, Wasser und Alkali;
haufig sind noch
wasserlosliche organische
Losemittel enthalten. Als
Scheuermittel enthalten sie
feine Poliermittel (meist
Schlammkreide). - Duarfen nur
an den Beckenwanden in
Schliffrichtung eingesetzt
werden.

Fur alle starken
Fettverschmutzungen und
Ablagerungen von
mineralischen Substanzen
(RuB, Rost, leichte
Wasserflecken von
kalkhaltigem Wasser). Um
wirksam zu sein, mussen die
Poliermittel harter als der
Schmutz sein. Um die
Oberflache nicht zu
schadigen, mussen sie
weicher als Edelstahl sein.

Losemittelreiniger

Meist ein Gemisch von
organischen Losemitteln; sie
konnen mit Wasser mischbar
(z.B. Butyldiglykol,
Diethylenglykolether,
Alkohol) oder mit Wasser
nicht mischbar sein (Benzin,
Terpentin).

Je nach Art besonders gut
zum Entfernen von Fett, OL,
Wachs, Teer, Klebstoffen,
Lacken, Farben.

Scheuerfreie
Emulsionsreiniger

Tenside, Wasser, mit Wasser
nicht mischbare organische
Lésemittel; haufig noch
zusatzlich Alkalien.

Besonders flr starke
Fettverschmutzungen,
Wachse, Teer, Farben. Besser
als scheuerfreie alkalische
Reiniger, aber schlechter als
Losemittelreiniger

Scheuernde
Emulsionsreiniger

Wie scheuerfreie
Emulsionsreiniger; sie
enthalten aber Poliermittel.

Wie scheuernde alkalische
Reiniger, aber bessere
Reinigungswirkung bei
Fettverschmutzungen und
Teer.

Saure Reiniger

Saure (z.B. Phosphorsaure,
Salpetersaure,
Amidosulfonsaure,
Zitronenséaure,
saurebestandige Tenside,
Wasser, evt. Duftstoffe).
Salzsaure und/oder
salzsaurehaltige Reiniger
dirfen nicht eingesetzt
werden. Durch die porenfreie
Beschaffenheit der
Oberflache des Edelstahls ist
eine Tiefenwirkung nicht
moglich und daher nicht
notwendig.

Entfernt Verschmutzungen
wie Kalkablagerungen,
Rostablagerungen,
fettgebundenen
Pigmentschmutz, leichtere
Fettverschmutzungen.
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Desinfektionsreiniger

Haufige Wirkstoffe: -
quaternare
Ammoniumverbindungen (=
Algizide) mit Wasserzusatz
(sie wirken als katonische
Tenside gleichzeitig reinigend
und desinfizierend) -
Aldehyde, Tenside und
Wasser Chlor- und/oder
chloridhaltige Reiniger wie
z.B. Natriumhypochlorit
durfen nicht eingesetzt
werden. Durch die porenfreie
Beschaffenheit der
Oberflache des Edelstahls ist
eine Tiefenwirkung nicht
moglich und daher nicht
notwendig.

Wirkung auf
krankheitserregende
(pathogene) Keime
unterschiedlich - je nach
Desinfektionswirkstoff. Beim
Einsatz von
Desinfektionsreinigern jeder
Artist das Einvernehmen mit
der zustandigen Behorde
herzustellen
(Wasserrechtsbehorde,
Fischereiberechtigter etc.).

Reinigungsmittel fur
Hochdruckreiniger

Alkalische, neutrale oder
saure Mittel (siehe
entsprechenden Abschnitt);
je nach Anwendung sind sie
schaumarm oder
schaumreich eingestellt.

Schaumreiche Produkte:
durch die Schaumbildung
wird das Ablaufen des
Reinigungsmittels an der
Wand verhindert, so dass
seine Einwirkungszeit
verlangert wird.

Mittel zur gleichzeitigen
Reinigung und Konservierung

Diese Produkte enthalten
Pflegekomponenten (z.B.
Haarwachse, Kunststoffe,
Silicone) und
reinigungswirksame
Substanzen. Man
unterscheidet hauptsachlich
folgende Typen: -
Losemittelkonservierer
(enthalten
Pflegekomponenten und
organische Losemittel) -
Scheuerfreie Emulsionen
(enthalten
Pflegekomponenten, Tenside,
Wasser und organische
Lésemittel) - Scheuernde
Emulsionen (enthalten
Pflegekomponenten, Tenside,
Wasser, organische
Lésemittel und weiche
Poliermittel).

Nur dann empfehlenswert,
wenn Verschmutzungen
geringeren Grades entfernt
werden mussen. Verwendung
generell fur uber dem
Wasserspiegel liegende
Bauteile wie Sprunganlage
und Handlaufe. Die
Konservierung schutzt die
Edelstahl-Oberflache vor
Flugrost und vor anderen
schadigenden
Fremdsubstanzen.
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Konservierungsmittel

- Lésemittelkonservierer
(enthalten organische
Lésemittel und
Pflegekomponenten) -
Emulsionskonservierer
(enthalten
Pflegekomponenten, Wasser
und Tenside als
Emulgatoren).

Wirkung wie "Mittel zur
gleichzeitigen Reinigung und
Konservierung".

Nach der Beckenreinigung sollte die Befluillung unbedingt ohne direkte Sonneneinstrahlung
erfolgen. Es wird empfohlen, den Fullvorgang in den spaten Abendstunden zu beginnen. Bitte
Uberprufen Sie vor der Befullung des Beckens alle Einbauteile, insbesondere die
sicherheitstechnischen Vorrichtungen, auf ihre ordnungsgemaBe Funktion und sichere
Befestigung. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind!

Beckenreinigung wahrend des Betriebs:
Im Laufe des Badebetriebs sollten die Ublichen Wartungs- und ReinigungsmaBnahmen, wie

beispielsweise das Bodensaugen, weiterhin durchgefuhrt werden. Beckenrander, Seitenwande
und Rinnenroste kénnen bei Bedarf mit weichen Stielbursten —wahrend die Filteranlage lauft —
unmittelbar vor der Ruckspulung gereinigt werden.

Die Qualitat des Reinigungs- und Beckenwassers muss den geltenden gesetzlichen Vorschriften
und Normen entsprechen. AuBerdem muss die erforderliche und vorgeschriebene
Frischwasserzufuhr gewahrleistet sein.

Fremdkorper wie Miinzen oder Haarspangen sollten umgehend aus dem Becken entfernt
werden, um Korrosionsschaden durch Fremdmetalle zu verhindern.

Lockernde Schrauben und Muttern, die sich wahrend des Betriebs l6sen, mUssen regelmaBig

nachgezogen werden.
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Wie bereits zu Beginn erwahnt, erlischt unsere Gewahrleistung, wenn diese
Bedienungsvorschriften nicht eingehalten werden.

Sollten Unklarheiten bestehen, zégern Sie bitte nicht, sich umgehend an uns zu wenden. Wir
stehen Ihnen jederzeit gerne fur weitere Informationen und Erklarungen zur Verfugung.

Falls dennoch Schaden an Ihrem Edelstahlbecken auftreten, informieren Sie uns bitte
umgehend und teilen Sie uns die wichtigsten Informationen mit:

e Was ist beschadigt?

e Wo befindet sich der Schaden?

e Warum kénnte der Schaden aufgetreten sein?

e Welche Umstande konnten dazu beigetragen haben?

e Welche Folgen sind zu erwarten oder bereits abzusehen?
e Wer ist fur den Schaden verantwortlich?

e Wie und wo sind Sie erreichbar?

Wir winschen lhnen und lhren Gasten
viel SpaBB und unbeschwertes Badevergnugen!

4' A\ METALLBAU

ZGGER

o SERVICE FOHNSDORF

Egger & Co Metallbau Service OG
Angerweg 19 8753 Fohnsdorf
www.metallbau-service.at
Tel.: 03573 21 988
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